Specyfikacja Techniczna zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r.
(Dz. U. nr 202, poz. 2072 ).

TERMORENOWACJA DACHOW PLASKICH:

— Docieplenie stropodachu styropianem jednostronnie lub
dwustronnie laminowanym w systemie dwuwarstwowym.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z termorenowacijg dachu ptaskiego.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy
przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot izolacyjnych
obejmuja:

a) Naprawa starego podtoza,

b) Gruntowanie starego podioza,

c) Ulozenie paroizolacji — folii paroizolacyjnej lub papy paroizolacyjnej z wktadkg z
folii aluminiowej — jezeli jest taka wymagana,

d) Montaz kominkéw wentylacyjnych,

e) Ultozenie termoizolacji — ptyt styropianowych laminowanych jednostronnie lub
dwustronnie klejonych pod podtoza,

f) Montaz kotkow teleskopowych,

g) Zgrzanie papy podktadowej i nawierzchniowej modyfikowane;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa - rolowy materiat hydroizolacyjny, o
osnowie z widkniny poliestrowej przesyconej i powleczone]j obustronnie kompozycjg
bitumoéw modyfikowanych polimerem SBS (styrol- butadien- styrol), przeznaczony do
mocowania mechanicznego do podioza za pomocg kotkéw teleskopowych i
zgrzewania na zakfadach.



1.4.4. Termoizolacja — plyty styropianowe laminowane jednostronnie lub dwustronnie
papa podktadowa, gestosci min. EPS 70-040 — zalecamy EPS 100-038.

1.5.

Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogodlne.

Materiatem stosowanym w trakcie wykonywania robot hydroizoalcyjnych wg zasad
niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

Papa nawierzchniowa — termozgrzewalna na bazie bitumow modyfikowanych
polimerem SBS o symbolu: PYE PV 230 gr. 5,0mm

Papa podkfadowa — o0 symbolu G 200 gr. 3,5mm.

Ptyty styropianowe laminowane jednostronnie lub dwustronnie — dopuszcza sie
wszystkie ptyty posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

Kliny styropianowe — trojkatne kliny styropianowe wys. 5 lub 10cm powleczone
papa podktadowa,

Kotki teleskopowe — przeznaczone do mocowanie mechanicznego papy
podktadowej dobierane sg indywidualnie w zaleznosci od rodzaju podtoza.
Kominki wentylacyjne — kominki wentylacyjne do wentylacji papowych pokry¢
dachowych..

2.2. Wymagania szczegotowe.

Przyjety system powinien spetnia¢ nastepujace wymagania szczegotowe:

Papa nawierzchniowa:

Grubo$¢ papy termozgrzewalnej min. 5.0mm,
Rodzaj i gramatura osnowy (wktadki): widknina poliestrowa o gramaturze min.
230 g/m2.

Papa powinna wykazywac gietko$¢, badania na watku fi-30mm, w temperaturze
< -20st. C,
Odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze — min. 100st. C,

Sity zrywajace przy rozcigganiu wzdtuz i w poprzek odpowiednio: 950 kN/SOmm
i 950 KN/50mm,

Wydiuzenie przy zrywaniu wzdtuz i w poprzek min. 40%.

Papa podkladowa:

Grubo$¢ papy termozgrzewalnej min. 3,5mm,
Rodzaj i gramatura osnowy (wkfadki): tkanina szklana o gramaturze 200 g/m2.



e Papa powinna wykazywa¢ gigtko$¢, badania na watku fi-30mm, w temperaturze
< (st C,

e Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze — min. 70st. C,

e Sity zrywajgce przy rozcigganiu wzdiuz i w poprzek odpowiednio: 1300
KN/50mm i 1300 kN/50mm,

e Wydtuzenie przy zrywaniu wzdiuz i w poprzek min. 3%.

e Wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuz i w poprzek odpowiednio: 350N/50mm i
250 N/50mm;

Plyty styropianowe jednostronnie lub dwustronnie laminowane papa podktadowa:
* Grubos¢: dobierana jest na etapie projektowania remontu dachu, jednak jej
grubos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm,
e Gestosc: min. EPS 70-040 zalecane EPS 100-038,
* Dopuszcza sig¢ stosowanie wszystkich plyt posiadajace odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kliny styropianowe:
e Gestos¢: min. EPS 70-040,
e Wys. 5¢cm lub 10 cm,
e Powleczone papa podkiadows.

3. SPRZET.
Sprzet dekarski uzywany w trakcie wykonywania prac:

e Palniki na gaz propan-butan - jednodyszowe, dwudyszowe Iub
szesSciodyszowe,

Gaz propan-butan w butlach 11kg lub 30 kg.,

Walki dociskowe — szerokie (60cm) i waskie (20cm),

Noze do cigcia papy — ostrze proste i zaokraglone,

Szpachelki dekarskie,

tata dtugosci min. 1.5m lub 2.0m.

Laski do rozwijania papy,

Urzadzenie do mocowania tacznikéw lub naktadka na wiertarke.

4. TRANSPORT.

Transport dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

Samochodowy — do transportowania papy na miejsce wbudowania,

Reczny — roztozenie pap na pokryciu dachowym w celu odpowiedniego rozplanowania
prac dekarskich.

Pionowy — dzwig.

Papa znajduje sie na paletach drewnianych o wymiarach 1.2mx0.8m, rolki papy majg




rozna diugose, i tak: papy podktadowe 10m, szeroko$¢ 1.0m (na palecie 150 m2),
papa nawierzchniowa 5m, szer. 1.0m (na palecie 120 m2)

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki prowadzenia prac dekarskich.

Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

5.2

5.3.

Po sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania podioza i podktadu z dokumentacjg
techniczng oraz wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,

Po zakonczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci np.
tynkowaniu kominow,

Po wyprowadzeniu (lub naprawie) kanatow wentylacyjnych,

Po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury), na ktére bedg
wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego,

Po osadzeniu listew i klockéw stuzacych do mocowania obrébek blacharskich,
Na potaciach o nachyleniu mnigjszym niz 15% pape ukftada sie pasami
rownolegtymi do okapu, a przy nachyleniu powyzej 15% pasami prostopadtymi
do okapu.

Warunki atmosferyczne.

Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze
powyzej 5 st. C,

Prac dekarskich nie nalezy prowadzi¢ w czasie: opadow atmosferycznych,
oblodzenia i zamrozonej powierzchni, silnego wiatru jak rowniez bardzo
wysokich temperatur.

Przygotowanie podtoza.

Naprawa starego pokrycia poprzez likwidacje pecherzy — przeciecie lub
wyciecie pecherzy i wklejenie papy podktadowej zgrzewalnej np. typu
Bitubitagit V60 S30,

Naprawa sfalowan, nieréwnosci na starym podtozu,

W przypadku docieplenia styropianem laminowanym jednostronnie, stare
podtoze nalezy dodatkowo zagruntowac¢ srodkiem bitumicznym na bazie wody
np. Dysperbit, w przypadku ptyt styropianowych laminowanych dwustronnie
dopuszcza sie rowniez srodek gruntujgcy 1zolbet-A.

Na starym podiozu montujemy kominki wentylacyjne — zamiennie mogg by¢
one zamontowane na termoizolacji (musi wtedy by¢ zrobiony otwor w
termoizolacji srednicy kominka);



5.4.

5.5.

5.6.

Montaz termoizolaciji.

Termoizolacje¢ uktadamy na przygotowanym podtozu tzn. na utozong wczesniej
paraizolacje, ktora jest wywinigta ponad termoizolacje (jezeli jest taka
wymagana);

Termoizolacje ukfadamy jednowarstwowo lub dwuwarstwowo, (jezeli tak
przewiduje dokumentacja projektowa), za kazdym razem przesuwajac piyty
wzgledem siebie tak, aby spiony (taczenia) nie pokrywaty sie,

Styropianowe ptyty laminowane kleimy do odpowiednio przygotowanego
podtoza, klejem bitumicznym (niewchodzacym w reakcje ze styropianem) lub
lepikiem na goraco bez wypetniaczy — punktowo lub cato powierzchniowo w
ilosci ok. od 0.5kg do 3.5kg na 1m2,

Dodatkowo ptyty mocujemy mechanicznie kotkami teleskopowymi ze
szczegolnym uwzglednieniem strefy naroznej i brzegowej w ogolnej ilosci nie
mniejszej niz 5-6 szt./m2;

Przygotowanie i sprawdzenie materiatow.

Nalezy sprawdzi¢ czy materiat ($rodek gruntujacy, piyty styropianowe
laminowane, kotki teleskopowe, papa termozgrzewalna) jest zgodny z
zamowieniem.

Nalezy uzywac¢ materiatéw nie uszkodzonych i dobrej jakosci.

Za jako$¢ wbudowanego materiatu odpowiada Wykonawca.

Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej: podktadowej typu G200
gr. 3,5mm i nawierzchniowej modyfikowanej typu PYE PV 230 gr. 5,0mm:

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie
uktadana, a nastgpnie po przymiarce ( z uwzglednieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przycieciu — zwinaé ja z dwéch korcow do srodka.
Aplikacje (zgrzewanie) papy do podioza zaczynamy od najnizszego punktu
(okap lub w przypadku wpustow wewnatrz dachu — rynny wewnetrznej
znajdujacej sig na Srodku potaci dachowej), przesuwajgc stopniowo w strone
kalenicy,

Dodatkowym materiatem, ktéry uzywamy w trakcie wykonywania prac jest
Izoklin, ktéry montujemy wzdtuz ogniomuréw i attyk oraz wokét kominéw -przed
wykonczeniem i wyprowadzeniem (wywijaniem) papy nawierzchniowej na te
elementy dachu.

Zgrzewanie polega na podgrzaniu spodniej powierzchni papy ptomieniem z
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;j,

W trakcie zgrzewania palnik na gaz propan-butan powinien by¢ tak ustawiony,
aby ptomien podgrzewat jednoczesnie podioze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej (folii tatwotopliwej),

Wykonujac zgrzewanie cofamy sie przed rozwijang rolka,

Poszczegolne arkusze papy uktadamy tak, aby zachowaé uktad tzw. cegiefki,



czyli przesuwajgc sie w gore przesuwamy jednoczesnie poczgtkowy arkusz
papy o Yz rolki.

e W przypadku, gdy podioze jest chropowate (na papie nawierzchniowej znajduje
sie posypka gruboziarnista) nalezy regulowa¢ tak palnikiem, aby zatopic
posypke w masie asfaltowej od strony podtoza,

e Po zgrzaniu papy podkiadowej zgrzewamy pape nawierzchniowg jednoczesnie
przesuwajac pape nawierzchniowa wzgledem papy podktadowej tak, aby
zakfady czotowe i wzdtuzne jednej i drugiej i pokrywaty sie ze soba;

e Pape nawierzchniowag zgrzewamy w catosci do papy podktadowej zachowujac
odpowiednie zaktady i tak: w przypadku papy podktadowej zaktady powinny
wynosic¢: czotowe - min. 15cm, wzdiuzne — min. 14cm, w przypadku papy
nawierzchniowej: zaktady czotowe — 12-15cm, zaktady wzdtuzne — 8-10cm;

e Zaktady papy zgrzac¢ tak, aby nastgpit wyptyw bitumu (tzw. wyptywka) o
szerokosci od 0.5cm do max. 2.0cm lub poprzez docisnigcie zaktadéw papy
watkiem,

e Wptyw asfaltu z boku rolki posypujemy tg sama posypka, ktora znajduje si¢ na
wierzchniej warstwie papy termozgrzewalnej, a jest dostarczona razem z papg
na plac budowy przez producenta lub zakupiona przez Wykonawce,

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
zaleceniami zawartymi w Specyfikacji Technicznej jak roéwniez zaleceniami
producenta pap, w szczegolnosci nalezy zwrocic uwage na:
e Naprawe i gruntowanie podtoza,
e Jakos$¢ i doktadnosc przyklejenia ptyt laminowanych do podtoza jak rowniez
doktadno$¢ montazu kotkow teleskopowych;
» Przyczepnos¢ papy nawierzchniowej (sprawdzenie czy sg niedogrzania papy —
tzw. pecherze, w ktérych moze gromadzic¢ sie para wodna),
s Szeroko$¢ wyptywki i sprawdzenie czy taczenia papy (zaktady) sg dobrze
zgrzane,
e Kontrola zgrzania papy przy wpustach dachowych,
e Sprawdzenie miejsc takich jak: obrébki blacharskie, okapy, koryta dachowe,
e Ogoblna estetyka wykonania robét.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru — m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Osobg odbierajaca roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub inna osoba
upowazniona przez Inwestora do reprezentowania go w czasie odbioru robot.



Odbiorowi podlegaja rowniez prace ulegajace zakryciu takie jak: naprawa i
gruntowanie starego podioza, montaz termoizolacji poprzez klejenie i kotkowanie,
odbior koncowy pokrycia.

Kazdy odbidr czesciowy nalezy wpisa¢ do dziennika budowy lub dokonac odbioru
czesciowego na podstawie protokotu odbioru robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnoéci jest obmiar robét i dodatkowo protokoét odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/B-10240 Pokrycie dachowe z papy i powtok asfaltowych.
PN-B-02361:1999 Pokrycia dachowe z pap asfaltowych,

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej,
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkfadowa na widkninie przeszywane;

Pozostate dokumenty:

 Instrukcje, wytyczne, poradniki — wydane przez ITB, zeszyt nr 396/2004,
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — wydawnictwo
Verlag Dashofer.



